TSE DENEY ve KALIBRASYON MERKEZi BASKANLIGI

Kimya Laboratuvari Gebze Miidiirliigii

Adres: TSE Kalite Kampiisii Cumhuriyet Mah. 2258 sk. No: 10 Cayirova Tren Istasyonu Yani Gebze/ KOCAELL
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MUAYENE VE DENEY RAPORU o213

TEST REPORT

we

Deneyi Talep Eden DOGUS ENJEKSIYON KALIP PLASTIK SAN.TIC LTD.STI

(Ad1,Adresi,$ehir vb.)

(IKITELLI OSB MAH.ATATURK OTO SAN SIT NO:658-659 BASAKSEHIR -
Customer (Name, Adress,City etc.)

-ISTANBUL)
Deney Talep Tarihi/No ¢ 07.02.2018/204080
Order Date / No
Numunenin Tanimi +  PVC-UEKLEME PARCASI, Finna beyant: OFPLAST markalt, 110X87 mmn PVC DIRSEK, -, -, 9.00 adet
(Cins, Marka, Tip, Tiir, Model vb.)
Sample Description(TypeMarkModel etc,)
Numune Kabul Tarihi : 07.02.2018
Test Iltem Receipt Date
Deneylerin Yapildig: Tarih ¢ 07.02.2018 - 14.02.2018
Date of Test

Uygulanan Standard / Metod :  llgili standardlar miiteakip sayfalarda verilmistir.
Applied Standard/Method

Raporun Sayfa Sayisi P2
Number of pages of the report
Agiklamalar :
Remarks

Yukarida tanimlanan numune i¢in laboratuvarimizda yapilan muayene ve deneylerden elde edilen sonuglar miiteakip sayfalarda
verilmistir.
The testing and /or measurement results are given on the following pages which are part of this report.

Bu rapor ozel deney talebine istinaden duzenlenmis olup, Standartlara Uygunluk Belgesi niteliginde degildir. Partiyi temsil
etmez, ayrica ilan, reklam ve ihalelerde uygunluk belgesi niteliginde kullamlamaz.

This test report was prepared upon customer's request, can not be used as certificate of conformity to standards, does not
represent a batch and can not be used as conformity document for advertisements and procurements .

Kontrol Eden Onaylayan
JApproved by

Keral/DEMIRCIOGLU
Labgdratuvar Miidiirii V.

Khan DEMIRTAS
Tekniker

SN L] - B R . G e . .
llu"i‘::por;-fmzll'l'—:lym laboratuvarin yazili izni oimadan kismen kopyalanip gogaltilamaz. [mzasiz ve miihirsiiz raporlar gegersizdjr.
Bu rapor, sadece deneyi yapilan numune igin gegerlidir ve “Uriin Belgesi” yerine gegmez
This test report shall not be reproduced other than in full except with the written permission of the laboratory. Test reports withowt signature and Jgal argfon valid.

This test report represents only tested sample(s). and shall not be used as Product Certificate
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HEADSHIP OF TSE TEST LABORATORIES CENTRE CHEMISTRY LABORATORY

@ DENEY LAB. MERKEZi BASKANLIGI KIMYA LABORATUVARI

MUAYENE - DENEY SONUCLARI

TEST RESULTS

389501
02-18

Laboratuvarimiza gelmis bulunan PVC-U ekleme pargasi numuneleri {izerinde talep edilen muayene ve deneylere
tabi tutulmus olup test sonuglari asagida verilmistir.

Ozellikler

Standardda istenilen degerler

Bulunan Sonug ve
Degerlendirme

1) Geometrik Ozellikler
(TS EN 1329-1 Madde 6)

1) Madde 6’ya uygun olmalidir.

Dis ¢ap:110.1mm UYGUN
Yuv.sapma:0.lmm UYGUN
Et kalinlig:3.3mm UYGUN
A:36.1lmm UYGUN
C:17.0mm UYGUN
€:3.2mm UYGUN
€3:2.9mm UYGUN

2)Darbe mukavemeti (Diisme Deneyi)
Diisme yiiksekligi:1.0m
(TS EN 1329-1 Madde 7.2)

2) Hasar olugmamalidir.

Hasar olusmamistir. UYGUN

3) Isitma etkisi
(TS EN 1329-1 Madde 8.2)

3) Cizelge 22’ye uygun olmalidir.

UYGUN

4) Su sizdirmazlik
(TS EN 1329-1 Madde 9)
(ISO 13254)

4) Sizdirma olmamalidir.

Sizdirma goriilmemigtir. UYGUN

5) Hava gegirmezlik
(TS EN 1329-1 Madde 9)
(ISO 13255)

5) Sizdirma olmamalidir.

Sizdirma gériilmemistir. UYGUN

6)lsaretleme
(TS EN 1329-1 Madde 12)

6)Madde 12’ye uygun olmalidir.

UYGUN
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TSE DENEY ve KALIBRASYON MERKEZI BASKANLIGI

Kimya Laboratuvar1 Gebze Miidiirliigii

Adres: TSE Kalite Kampiisii Cumhuriyet Mah. 2258 sk. No:10 Cayirova Tren Istasyonu Yam Gebze/ KOCAELIL
Tel:+90 262 723 13 48 Fax: +90 262 723 16 07 E-posta:gebzekimyalab@tse org tr Web:www.lse org Ir

HEADSHIP OF TSE TEST and CALIBRATION CENTER
CHEMISTRY LABORATORY (GEBZE)

Address: TSE Kalite Kampiisii Cumhuriyet Mah 2258 sk, No:10 Cayirova Tren Istasyonu Yani Gebze/ KOCAELIL
Tel:+90 262 723 13 48 Fax: +90 262 723 16 07 E-mail:gebzekimyalab@ise org tr Web:www tse.org tr 389502

MUAYENE VE DENEY RAPORU o218

TEST REPORT

Deneyi Talep Eden :  DOGUS ENJEKSIYON KALIP PLASTIK SAN.TIC LTD.STI

(Ad1,Adresi,Sehir vb.)
(IKITELLI OSB MAH.ATATURK OTO SAN SIT NO:658-659 BASAKSEHIR -

Customer (Name,Adress.City etc.,) ZISTANB UL)

Deney Talep Tarihi/No : 07.02.2018 /204080

Order Date / No

Numunenin Tanimi b PVC-U EKLEME PARCASI, Firma beyan1: OFPLAST markali , 110X110X87 mm PVC CATAL , -, -, 9.00
(Cins, Marka, Tip, Tiir, Model vb.} adet

Sample Description(Type.MarkModel eic.)

Numune Kabul Tarihi : 07.02.2018
Test Item Receipt Date
Deneylerin Yapildig Tarih ¢ 07.02.2018 - 14.02.2018

Date of Test
Uygulanan Standard / Metod :  Ilgili standardlar miiteakip sayfalarda verilmistir.

Applied Standard/Method

Raporun Sayfa Sayis HE)
Number of pages of the report
Agiklamalar :
Remarks

Yukarida tanimlanan numune igin laboratuvarimizda yapilan muayene ve deneylerden elde edilen sonuglar miiteakip sayfalarda

verilmigtir.
The testing and /or measurement results are given on the following pages which are part of this report.

Bu rapor 6zel deney talebine istinaden diizenlenmis olup, Standartlara Uygunluk Belgesi niteliginde degildir. Partiyi temsil
etmez, ayrica ilan, reklam ve ihalelerde uyguniuk belgesi niteliginde kullanilamaz.

This test report was prepared upon customer’s request, can not be used as certificate of conformity to standards, does not
represent a batch and can not be used as conformity document for advertisements and procurements .

naylayan

Deney Sordml Kontrol Eden
Approved by

Kemal DEMIRCIOGLU
ratuvar Miidiirti V.,

an DEMIRTAS
Tekniker Kimyager
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Bu J@iﬁéﬂwmﬂnbﬂrutuvmu yazili izni olmadan kismen kopyalanip ¢ogaltilamaz, lmzasiz ve mithiirsiiz raporlar gcgq:rs}zdt/

Bu rapor, sadece deneyi yapilan numune igin gegerlidir ve “Uriin Belgesi” yerine gegmez.
This test report shall not be reproduced other than in full except with the written permission of the laboratory. Test reporis without signature and seal are not valid.

This test report represents only tested sample(s). and shall not be used as Product Certificate
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DENEY LAB. MERKEZI BASKANLIGI KIMYA LABORATUVARI
HEADSHIP OF TSE TEST LABORATORIES CENTRE CHEMISTRY LABORATORY

MUAYENE - DENEY SONUCLARI

TEST RESULTS

389502
02-18

Laboratuvarimiza gelmis bulunan PVC-U Ekleme pargast numuneleri iizerinde talep edilen muayene ve deneylere
tabi tutulmus olup test sonuglar1 agagida verilmistir.

Ozellikler

Standardda istenilen degerler

Bulunan Sonug ve
Degerlendirme

1) Geometrik Ozellikler
(TS EN 1329-1 Madde 6)

1) Madde 6’ya uygun olmalidir.

Dig cap:110.1mm UYGUN
Yuv.sapma:0.lmm UYGUN
Et kalinhigi:3.3mm UYGUN
A:352mm UYGUN
C:17.1lmm UYGUN
€:3.2mm UYGUN
€3:2.9mm UYGUN

2)Darbe mukavemeti (Diisme Deneyi)
Diigsme yliksekligi:1.0m
(TS EN 1329-1 Madde 7.2)

2) Hasar olusmamalidir.

Hasar olusmamistir. UYGUN

3) Isitma etkisi
(TS EN 1329-1 Madde 8.2)

3) Cizelge 22’ye uygun olmalidir.

UYGUN

4) Su si1zdirmazlik
(TS EN 1329-1 Madde 9)
(ISO 13254)

4) Sizdirma olmamalidir.

Sizdirma goriilmemistir. UYGUN

5) Hava gegirmezlik
(TS EN 1329-1 Madde 9)
(ISO 13255)

5) Sizdirma olmamalidir.

Si1zdirma goriilmemistir. UYGUN

6)Isaretleme
(TS EN 1329-1 Madde 12)

6)Madde 12’ye uygun olmalidir.

UYGUN

LAB-D-FR-36/17-01-2018-3

2/2




TSE DENEY ve KALIBRASYON MERKEZi BASKANLIGI

Kimya Laboratuvar1 Gebze Miidiirliigii

Adres: TSE Kalite Kampiisi Cumhuriyet Mah 2258 sk, No: 10 Cayirova Tren Istasyonu Yan Gebze/ KOCAELI
Tel:+90 262 723 13 48 Fax: +90 262 723 16 07 E-posta:gebzekimyalab@tse org.tr Web:www.tse org tr

HEADSHIP OF TSE TEST and CALIBRATION CENTER
CHEMISTRY LABORATORY (GEBZE)

Address: TSE Kalite Kampiisii Cumhuriyet Mah. 2258 sk. No:10 Cayirova Tren Istasyonu Yani Gebze/ KOCAELI
Tel:+90 262 723 13 48 Fax: +90 262 723 16 07 E-mail:gebzekimyalab@tse.org tr Web:wwwi tse org tr 389503

MUAYENE VE DENEY RAPORU 0218
TEST REPORT

Deneyi Talep Eden :  DOGUS ENJEKSIYON KALIP PLASTIK SAN.TIC LTD.$TI

(Adi,Adresi,$ehir vb.)

(IKITELLI OSB MAH.ATATURK OTO SAN SIT NO:658-659 BASAKSEHIR -
Customer (Name,Adress.City etc.)

-ISTANBUL)
Deney Talep Tarihi/No : 07.02.2018 /204080
Order Date / No
Numunenin Tanim +  PVC-U EKLEME PARCASI, Firma beyani: OFPLAST markali , 110 mm PVC MANSON, -, -, 9.00 adet
(Cins, Marka, Tip, Tiir, Model vb.)
Sample Description(rypeMarkModel etc,)
Numune Kabul Tarihi : 07.02.2018
Test Item Receipt Date
Deneylerin Yapildigi Tarih : 07.02.2018 - 14.02.2018

Date of Test

Uygulanan Standard / Metod :+  llgili standardlar miiteakip say falarda verilmistir.
Applied Standard/Method
Raporun Sayfa Sayisi
Number of pages of the report
Agiklamalar :
Remarks

.
[\

Yukarida tanimlanan numune igin laboratuvarimizda yapilan muayene ve deneylerden elde edilen sonuglar miteakip sayfalarda
verilmigtir.
The testing and /or measurement results are given on the following pages which are part of this report.

Bu rapor dzel deney talebine istinaden diizenlenmis olup, Standartlara Uygunluk Belgesi niteliginde degildir. Partiyi temsil
etmez, ayrica ilan, reklam ve ihalelerde uygunluk belgesi niteliginde kullanilamaz.

This test report was prepared upon customer’s request, can not be used as certificate of conformity to standards, does not
represent a batch and can not be used as conformity document for advertisements and procurements .
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Saagant Tekniker Kimyager Lab

Bu rapor, hazirlayan laboratuvann yazili izni olmadan kismen kopyalanip ¢ogaltilamaz imzasiz ve miihiirsiiz raporlar gegersizdif.
Bu rapor, sadece deneyi yapilan numune igin gegerlidir ve “Uriin Belgesi” yerine gegmez
This test report shall not be reproduced other than in full except with the written permission of the laboratory. Test reporis withoul signature and seal are not valid.

This test report represents only tested sample(s), and shall not be used as Product Centificate
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HEADSHIP OF TSE TEST LABORATORIES CENTRE CHEMISTRY LABORATORY

@ DENEY LAB. MERKEZi BASKANLIGI KIMYA LABORATUVARI

MUAYENE - DENEY SONUCLARI

TEST RESULTS

389503
02-18

Laboratuvarimiza gelmis bulunan PVC-U Ekleme parcasi numuneleri tizerinde talep edilen muayene ve deneylere
tabi tutulmus olup test sonuglar agagida verilmisgtir.

Ozellikler

Standardda istenilen degerler

Bulunan Sonug ve
Degerlendirme

1) Geometrik Ozellikler
(TS EN 1329-1 Madde 6)

1) Madde 6’ya uygun olmalidir.

Dis cap:110.2mm UYGUN
Yuv.sapma:0.lmm UYGUN
Et kalinlig:3.2mm UYGUN
A:35.0mm UYGUN
C:16.2mm UYGUN
€:3.2mm UYGUN
e3:2.8mm UYGUN

2)Darbe mukavemeti (Diisme Deneyi)
Diigme yiiksekligi:1.0m
(TS EN 1329-1 Madde 7.2)

2) Hasar olusmamahdir.

Hasar olusmamistir, UYGUN

3) Isitma etkisi
(TS EN 1329-1 Madde 8.2)

3) Cizelge 22’ye uygun olmahdir.

UYGUN

4) Su sizdirmazlik
(TS EN 1329-1 Madde 9)
(ISO 13254)

4) Sizdirma olmamalidir.

Sizdirma goriilmemigtir. UYGUN

5) Hava gegirmezlik
(TS EN 1329-1 Madde 9)
(ISO 13255)

5) Sizdirma olmamalidir.

Sizdirma goriilmemistir. UYGUN

6)Isaretleme
(TS EN 1329-1 Madde 12)

6)Madde 12’ye uygun olmalidir.

UYGUN
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TSE DENEY ve KALIBRASYON MERKEZi BASKANLIGI
Kimya Laboratuvari Gebze Miidiirliigii

NUMUNE SARF IADE ve TESLIM TUTANAGI

TSE Kalite Kampiisii Cumhuriyet Mah, 2258 sk. No:10 Gayirova Tren [stasyonu Yani Gebze / KOCAELI Tel:+90 262 723 13 48 Fax: +90
262 723 16 07
eposta: gebzekimyalab@tse.org tr web: www tse.org,. tr

Miisteri Tanim : Talep Tarih/No: _ 07.02.2018
DOGUS ENJEKSIYON KALIP PLASTIK SAN.TIC 204080
LTD.STi
Evrak Tarih No
Yazi 02.02.2018
Bey.
Num. Numunenin Tanimu Lirim Gelen [Harcanan [Hasarhk  Hurda Tade Olumsuz
Kayit No (Cins ,Marka , Tip ,Tiir ,Model vs.) iade
386929  |PvC-U EKLEME PARCASI, Firma beyam: OFPLAST markah , -, 110X87 mm det |9 9 ] 0 o Jo
PVC DIRSEK
386930  |PVC-U EKLEME PARCASI , Firma beyan: OFPLAST markali, -, 110X110X87 det |9 9 0 0 0 o
mm PVC GATAL
386931 PVC-U EKLEME PARCASI , Firma beyan: OFPLAST markali, -, 110 mm PVC wdet |9 9 0 0 [V V]
MANSON
TOPLAM hdet |27 27 0 0 0o o
Teslim edilme |__l L]
14.02.2048 / ./..12018 ./..12018 ./../2018
Gokhan D 'AS
DCI[:IC}'i Yapan Personel Lab. Depo Sorumlusu Genel Depo Sorumlusu Miisteri

NOT:Numunelerinizi teslim alirken litfen kontrol ediniz. Teslim edilen numuneler igin sorumluluk kabul edilmez.
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